O

Farby P.H.U. ,AKO”"

Lakiery
o Mierniki Q)
VK Antykorozja  FeSa2 % M Ncsg <°F GgLCOMETER ?/91“&
www.lakiery.info PN-EN 1SO 12944 B PANTQNE PUR?\ RAL

www.tikkurila.com.pl IBDIM

P.H.U ,AKO” 81-310 Gdynia, ul. Slgska 58 tel+48 60 723-28-24 fax/tel +48 58 698-7-585
NIP: 589-116-09-88---VAT UE: PL 5891160988----REGON: 220182025---Bank Handlowy 64 1030 0019 0109 8534 5000 7094
biuro@ako.net.pl www.lakiery.info

LAKIER OGNIOCHRONNY UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

UNIEPAL DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego
wykanczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunkéw drewna krajowego, ptyt OSB, sklejki oraz
materiatow drewnopochodnych stosowanych wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz
na zewnatrz budynkow.

Dostepne kolory: Pinia, Dab, Kasztan, Palisander

Przedstawione kolory mogg r6zni¢ si¢ nieznacznie od odcieni rzeczywistych.
Mozliwos¢ stosowania lakieru impregnacyjnego UNIEPAL DREW AQUA KOLOR na uktady dachowe
z pokryciem z gontow lub desek drewnianych.
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Charakterystyka drewna;

Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych wyrobow:

odpowiadajaca okresleniom
podanych w rozporzadzeniu

lub z desek drewnianych

0 grubosci co najmniej

20 mm, pomalowane lakigrem

w iloéci co najmniej 200 g na

1 rnz, na dachu o nachyleniu co

najmnigj 20° na podkiadzie:

» drewnianym, ciaglym,

+ drewnianym ze szczelinami
migdzy deskami nie
wigkszymi niz 5 mm,

« niepalnym kazdego rodzaju,
ze szczelinami nie wigkszymi
niz 5 mm

klasa
Broot (t1)

w zakresie odpornoéci dachu
na oddziatywanie ognia
zewnetrznego wedtug
PN-EN 13501-5+A1:2010

Poz. zakres stosowania okreslona na podstawie Ministra infrastruktury w sprawie
badar warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie®
1 2 3 4
1 Drewno (kazdego redzaju
z wyjgtkiem drewna
egzotycznego) | wyroby
drgwnppr;czhcdne o grulbaéci co klasa rg_a;;:ji Sg ogien wyréb
najmn . .
jE:E-iziﬂr::slfrjmnnift-anEI'-cili';fr‘glnii \.?:Tﬁunéii wedl'ug niezapalny, niekapiacy, nieqdpadaja_cy
co najmniej 200 g na 1 m?, PN-EN 13501-1+A1:2010 pod wplywem ognia
montowane bezposradnio do
podktadow o klasie A1 lub A2
reakgji na ogien
2 Oktadzina $cienna z drewna wyrob nierozprzestrzeniajacy
u] ggstuéc_di' C0 najmniej ognia przez sciany przy \WYrob nieroz t - ]
450 kg/m” i grubosci co dzialaniu ognia od strony y nerozprzestrzeniajacy ognia
najmniej 20 mm, pomalowana elewacji wedlug przez Sciany przy dziataniu ognia
lakierem w ilosci co najmnie] PN-B-02867:1990 wewnatrz | od zewnarz budynku
200gnatm’ i PN-80/B-02867+Az1:2001
3 Okfadzina $cienna z piyt 0SB wyrdhb nierozprzestrzeniajacy
o grubosci co najmniej 22 mm, ognia przez Sciany przy 5b ni " - .
pomalowana lakierem w ilosci dziataniu ognia od strony WYTOD nierozprzes ;ZE.”LE'J"’,IW egnia
co najmniej 200 gna 1 m? elewacji wedtug fvzzisfg?igfy zialaniu ognia
PN-B-02867:1990 A ewnatrz budynku
i PN-00/B-02867+Az21:2001
4 Przekrycie dachowe z gontow

wyroh nierozprzestrzeniajgcy ognia
przez dachy przy dziataniu ognia od
zewnatrz budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki | ich usytuowanie {zmiana z 12.03.2009 r., Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461),

Sposob uzycia:
Przygotowanie lakieru:

Wyrob starannie wymieszac¢ przed uzyciem. Preparat gotowy do uzytku- nie rozcienczac!
Przygotowanie podtoza:
Zaszpachlowac¢ wszelkie defekty powierzchni, oczys$ci¢, odtlusci¢ 1 odpyli¢ podtoze.

Lakier impregnacyjny UNIEPAL DREW AQUA KOLOR nalezy naktada¢ wylacznie na powierzchnie wykonane
z surowego drewna o wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajacej 20%.
Po wyschnigciu lakier tworzy transparentng matowa powloke z widocznym rysunkiem drewna, wg kolorystyki
producenta.

Sprzedawca: PHU AKO 81-310 Gdynia, ul. Slaska 58 tel/fax +48 58 698-75-85 biuro@lakiery.info www.lakiery.info




Aplikacja:

Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac zaleca si¢ wykonanie proby
w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrow aplikacji (wydajno$¢, rozlewno$é, czas schnigcia i in.).
Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosi¢ dwu lub trzykrotnie w ilo$ci catkowitej co najmniej 200 g/m2.
Grubos$¢ pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczac¢ 40 pm. Ostateczna grubo$¢ powtoki powinna
wynosi¢ min. 100 pm. Odstep czasu migdzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnos$ci
otoczenia.

W temperaturze 23°C ( £ 2 ) i wilgotnosci wzglednej 50% ( + 5 ) drugg warstwe mozna naktadac po

6 - 8 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnigciu poprzednich warstw. W przypadku gdy istotna jest wysoka
estetyka wykonczenia drewna zaleca si¢ wykona¢ pierwsze naniesienie cienka warstwa, a po wyschnigciu
przeszlifowa¢ materiatem $ciernym o gradacji > 240 celem usunigcia wloskdéw. Bezposrednio po zakonczeniu
prac nalezy doktadnie oczysci¢ narzedzia natryskowe lub pedzel woda.

Inne informacje, uwagi:

* Wydajnos¢: 4 - 6 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu w zalezno$ci od chtonnosci podtoza.

* Rozpuszczalnos$¢: rozpuszcza sie w wodzie.

* Po wyschnigciu tworzy barwng transparentng powtoke, wg kolorystyki producenta.

* Powierzchnie pokryte innymi lakierami moga zmieni¢ klasyfikacj¢ ogniowa.

Stan techniczny powtoki nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 12 miesigcy. W przypadku uszkodzen nalezy
ubytki uzupetni¢. NIE MIESZAC Z INNYMI LAKIERAMI

Magazynowanie:
Przechowywac i przewozi¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze: +5 + 30°C.

Transport: Nie stanowi zagrozenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.

Catkowitg ogniochronno$¢ uzyskuje si¢ po okresie 48 godzin od catkowitego wyschnigcia lakieru.

Okres gwarancji: 6 miesiecy od daty produkcji
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